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1.

1.2.

Grundsatz
1.1.

Allgemein

Diese Technische Information definiert die Anwendung der EN 10204:2005 auf
Weichstoff-Kompensatoren, soweit auf diese Ubertragbar. Eine Prifbescheinigung
kann nach Ermessen des Herstellers alle Teile des Lieferumfangs abdecken.

Ein Hersteller darf in Bescheinigungen Prifergebnisse tUbernehmen, die auf der
Grundlage von Prifungen des von ihm verwendeten Vormaterials bzw. der
Vorerzeugnisse ermittelt wurden. Diese Bescheinigungen sind grundsatzlich nicht
Teil der hier definierten Prifbescheinigungen.

Eine Prufbescheinigung ist gemal Technischer Information 006 nicht automatisch
Teil der Dokumentation. Der Umfang der Dokumentation muss vor
Vertragsabschluss zwischen Lieferant und Kunde festgelegt werden.

Normenverweise
TI1-006 — Dokumentation von Weichstoff-Kompensatoren
EN 10204 — Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen

EN 10168 — Stahlerzeugnisse Prifbescheinigungen, Liste und Beschreibung der
Angaben

2. Arten nichtspezifischer Priifbescheinigungen

2.1.

2.2.

Werksbescheinigung ,2.1¢

Bescheinigung, in der der Hersteller bestatigt, dass die gelieferten Erzeugnisse den
Anforderungen der Bestellung entsprechen, ohne Angabe von Prifergebnissen

Werkszeugnis ,2.2¢

Bescheinigung, in welcher der Hersteller bestatigt, dass die gelieferten Erzeugnisse
den Anforderungen der Bestellung entsprechen, mit Angabe von Ergebnissen
nichtspezifischer Prifungen. Diese umfassen die Einhaltung der Anforderungen
des RAL-Gultezeichens Weichstoff-Kompensatoren RAL GZ-719, nachgewiesen
durch:

— Giltiges Zertifikat der RAL-Gltegemeinschaft Weichstoff-Kompensatoren
e.V. oder

— Vollstandige numerische Prifergebnisse der letzten regularen
Materialprifung durch eine unabhangige Prufstelle gemal den Giite- und
Prifbestimmungen fur Weichstoff-Kompensatoren und den zugehérigen
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Durchflihrungsbestimmungen, herausgegeben vom RAL Deutsches Institut
fur Gutesicherung und Kennzeichnung e.V.

3. Arten spezifischer Priifbescheinigungen

3.1.

3.2.

Abnahmeprifzeugnis ,3.1¢

Bescheinigung, herausgegeben vom Hersteller, in der er bestatigt, dass die
gelieferten Erzeugnisse die in der Bestellung festgelegten Anforderungen erfillen,
mit Angabe der Prifergebnisse. Diese umfassen die Anforderungen an das
Werkszeugnis 2.2 und zusatzlich die Ergebnisse einer Kontrolle der
Anschlussmalie des Weichstoff-Kompensators.

Abnahmeprifzeugnis ,3.2¢

Bescheinigung, in der sowohl von einem von der Fertigungsabteilung
unabhangigen Abnahmebeauftragten des Herstellers als auch einem
unabhangigen, sachverstadndigen Abnahmebeauftragten (Fremdiberwacher)
bestatigt wird, dass die gelieferten Erzeugnisse die in der Bestellung festgelegten
Anforderungen erfiillen, mit Angabe der Prifergebnisse. Eine Bestatigung durch
den FremdUberwacher auf dem Zeugnis des Herstellers ist ausreichend. Es gelten
die Anforderungen an ein Abnahmeprifzeugnis

4. Notwendiger Inhalt

Neben den oben genannten Informationen sind mindestens folgende Felder in
Anlehnung an EN 10168 verpflichtend in der Prifbescheinigung aufzufihren.
Reihenfolge und weitere Angaben legt der Hersteller fest. Die kodierte Angabe der
Feldbezeichner ist freiwillig.

Feld Bezeichnung Erlauterungen Giiltigkeit
AO01 Herstellerwerk Name und Anschrift des Herstellers alle
A02 Art der Priifbescheinigung alle
. - Abnahmeorganisation oder zustandige
AO5 Aussteller der Prifbescheinigung Abteilung des Herstellers alle
AO6 Besteller/Empfanger alle
AQ7 Kundenbestellnummer alle
AO8 Werksauftragsnummer alle
BO1 Erzeugnis Erzeugnisform (z.B. Typbezeichnung) alle
B06 Kennzeichnung des Erzeugnisses P.osmor}snummer oder sonstige 3.1;3.2
eindeutige Angaben
B08 Stiickzahl 3.1;3.2
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B09 MafRe des Erzeugnisses ::lrjsﬁg}?:ie nach Ermessen des 3.1;3.2
Angabe, dass die Prifung
DOA Kennzeichnung, Identifizierung, durchgefiihrt wurde und die alle
Form und MaRe Ergebnisse den Anforderungen
entsprachen.
Z01 Konformitatserklarung Erklarung des Herstellers, dass Qas alle
Erzeugnis der Bestellung entspricht
202 Datum der Ausstellung alle
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